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4708 Sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Ydnetmeliginin uygulanmas ile ilgili olarak
daha dnce Bakanhifimizea gikartilan baz genelgeler ile ilgili uygulamaya ynelik tereddiitlerin ve
taze betondan numune alinmas: ve yerinde beton dékilmi ve bakimi konulanndaki baz: sikayetlerin
giderilmesi bakimindan asagidaki agiklamalann bir daha belirtilmesine ihtiyag duyulmustur.

I. Yapua dkillen betonun nitelik denetiminde, kabul kogullannda ve numune alma sikliginda
TS 500:2000 "Betonarme yapilarin tasanm ve yapim kurallan™ standard: 3.4 maddesinde yer alan
hitkme uyulacaktir.

2. Taze beton numuneleri, yapi denetim kontrol elemam, miiteahhit veya santiye sefi ve beton
firmasi temsilcisi nezaretinde, TS EN 12350-1:2002 “Taze betondan numune alma” standardina
pire dokillen betonu temsil edecek seklinde ( ilk, orta ve son bélim mikserlerinden )
Bakanhgimizdan izin belgeli laboratuvann eleman tarafindan alinacak. Numune alma tutanaginda,
standardin istedigi bilgilere yer verilecek ve hazr bulunanlann adi soyadi, unvam ve imzalan
bulunacaktir.

Taze betonda ¢ikme (slamp) deneyi, yapt denetim kontrol elemami, miiteahhit veya santiye sefl
ve beton firmasi temsilcisi nezaretinde TS EN 12350-2:2002 “Taze betonda ¢ékme (slamp)”
standardi sartlanmi saglayacak seklinde Bakanhfimizdan izin belgeli laboratuvarn elemam
tarafindan yapilacak ve standardin istedigi bilgilere taze beton numune alma tutanaginda yer
verileceklir.

3. Taze beton numunesi ve numune alma kaliplan TS EN 12390-1:2002 “Deney numunesi ve
kaliplann gekil,boyut ve diger &zellikleri” standard: sartlanm saglayacak, bu standard sartlarim
saglamayan kinlmus, yipranms ve yaglanmamis numune kaliplar taze beton numunesi aliminda
kullanilmayacaktir.

Kinlmig, yipranmig veya gonyesinden sapma bulunan beton numunesi deneye alinmayacaktir.

4.  Ahlnan taze beton numuneleri, santiyede TS 3351:1979 “pantiyede beton deney
numunelerinin hazirlanmasi ve bakimi™ standard: sartlanna gére muhafaza edilecek ve nakillerinde
gerekli 6zen gostenlecektir.

5. Bakanhfimizdan izin belgeli laboratuvarlar aldiklan taze beton numunelerin kiiri isleminde;
TS EN 12390-2:2002 “Dayamim denevlerinde kullamlacak deney numunelerinin hazirlanmast ve
bakimi” standard: sartlarini mutlaka saglamalidirar.

6. Yapi denetim kontrol elemaninca, yapida beton diskitmil esnasinda beton kivaminda meydana
gelen olumsuz degisiklikler aninda tespit edilecek ve uygun olmayan betonun yapiya dékilmesine
miisaade edilmeyecektir.
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7. Beton dokiimil sirasinda, havamin giinesli, riizgarsiz ve ortalama sicakligin +5 °C ile 430 °C
arasinda olmasi durumu beton dékiimi igin normal hava kosulu sayilacak ve bu durumda TS 1247
“Beton yapim,dtikiim ve bakim kurallan ( normal hava kosullannda )" standardinin gartlarina gire
betonun dokiimil, yerlestirilmesi, stkistinilmasi ve bakimi yapilacakur,

8. Beton dokitmil sirasinda, saganak halinde yafis, siddetli riizgar, asint soguk ve don, agin
sicaklik ve ortalama sicakligin +5 °C alunda veya +30 °C'nin istiinde olmas durumu beton
dokilmil igin anormal hava kogulu sayilacak ve bu durumda TS 1248 “Beton yapim,dokiim ve
bakim kurallart ( anormal hava kosullarinda )" standardinin sartlanina gdre betonun dékiimi,
yerlegtirilmesi, sikistinlmasi ve bakimy yapilacaktr,

Yapi denetim, hazir beton ve laboratuvar firmalanmin  yukanda belirtilen esaslara titizlikle
uymasi,Genelgemizin  iliniz  dahilindeki tim  Kaymakamliklara, Bayindirhk  ve Iskan
Miidirliklerine, 11 Ozel ldarelerine, Belediyelere, Organize Sanayi Bélge Mitddrliigiine, varsa
Serbest Bolge Midirlagil ile aynica ilgili diger kurum ve kuruluglara duyurulmasi, uygulama ile
gorevli personele imza kargilifs teblig edilmesi hususlarinda geredini dnemle rica ederim.,

ditt Yardimceis
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